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Strukturna i toplinska 
karakterizacija kompozita 
polilaktidna 
kiselina/kalcijev laktat

Barbarić, Marko

Procjena utjecaja ekstrakta 
ružmarina na toplinska 
svojstva polimernog 
kompozita na bazi 
poli(etilen-oksida)

Kosir, Marko

Ispitivanje toplinske 
postojanosti mješavine 
polilaktidna 
kiselina/natrijev alginat

Čupić, Karla

Utjecaj natrijevog alginata 
na toplinska svojstva 
polilaktidne kiseline

Pavlović, Vedrana

Analiza kompozita 
PEO/MgO infracrvenom 
spektroskopijom s 
Fourierovom 
transformacijom 
pripremljenih ekstruzijom

Brnadić, Mihaela
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Sinteza nanočestica TiO2 
sol-gel metodom Duvnjak, Antea

Antimikrobni učinak 
nusproizvoda vinifikacije Spajić, Marija

Ravnoteža adsorpcije 
kobaltovih iona na humusu Šoletić, Tomislav

Utjecaj mljevenog 
vapnenca na specifičnu 
električnu provodnost 
cementne paste

Pavić, Iva

Proizvodnja craft piva te 
analiza hlapljivih spojeva 
tijekom i nakon alkoholne 
fermentacije

Sinovčić, Danica

Hlapljivi spojevi meda od 
pajasena Velić, Marina

Ispitivanje parametara 
regeneracije celuloze iz 
otpadnog materijala 
pomoću infracrevene 
spektroskopije

Vidošević, Lucia

Karakterizacija meda od 
komorača 
kromatografijskom 
tehnikom (GC-MS) i 
spektroskopijom (FTIR-ATK)

Delonga, Franka

Korozijsko ponašanje 
nehrđajućih čelika u 
morskoj vodi

Matošin, Ante

Mehaničko recikliranje 
jednokratnih maski za lice Brajković, Petra

2



Toplinska i 
termooksidacijska 
razgradnja polimernog 
ambalažnog filma s 
dodatkom ekstrakta 
ružmarina

Vićan, Romana

Kinetička analiza toplinske 
razgradnje PEO/ES 
kompozita

Bokšić, Klara

Utjecaj organski 
modificiranog 
montmorilonita Cloisite 
25A i litijevog 
bis(oksalato)borata na 
strukturu i toplinska 
svojstva poli(etilen-oksida)

Skorić, Petra

Toplinska i 
termooksidacijska 
razgradnja mješavina 
PVAL/PEO pripremljenih 
tehnikom lijevanja filma iz 
otopine

Santro, Ana

Usporedba količine 
sorbiranih bakrovih iona te 
učinkovitosti sorpcije na 
zeolitu pri različitim 
temperaturama

Dragićević, Slaven

Zelena sinteza i 
karakterizacija koloidnog 
srebra pomoću cvjetnog 
meda pri različitim pH 
vrijednostima

Gobin, Valentino
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Priprava cementnih 
kompozita uz dodatak 
aditiva

Kuliš, Ana

Oporaba poli(etilen-
teraftalata) Lončar, Karla

Određivanje eukaliptola 
(1,8-cineola) u eteričnim 
uljima mirte, kajeputa i 
niauli

Boras, Dorja

Određivanje limonena u 
eteričnim uljima grejpa, 
mandarine i celera

Zelić, Petra

Fenolni profil i biološki 
potencijal nusproizvoda 
vinifikacije crnog i rose vina

Nadilo, Antonia

Priprava i karakterizacija 
PEO/APHIB-POSS/LiBOB 
čvrstih polimernih 
elektrolita

Galić, Mia

Fenolni profil i biološki 
potencijal nusproizvoda 
vinifikacije bijelog vina

Tadić, Andrea

Priprema i karakterizacija 
polimernog ambalažnog 
filma s dodatkom ekstrakta 
ružmarina

Naletilić, Iva

Određivanje svojstva 
hidratiziranih cementnih 
kompozita uz dodatak 
otpadnog ambalažnog 
stakla pomoću toplinske 
analize (TG/DTG)

Buterin, Šime
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Ravnoteža adsorpcije Cu i 
Co-iona iz binarnih otopina 
na humusu Potgrond H

Rak, Anđela

Karakterizacija mješavina 
PVAL/PEO pripremljenih 
tehnikom lijevanja filma iz 
otopine

Zečić, Ela

Toplinska svojstva 
PEO/NaAlg/LiBOB 
kompozita

Ivančić, Monika

Antioksidacijska aktivnost 
lišća masline Gabre, Petra

Antioksidacijski potencijal 
kupine Rašić, Tonka Mirjana

Trendovi u korištenju 
biljnih ekstrakata u hrani Lucić, Nina

Postupak dobivanja 
nodularnog lijeva i izrada 
suhog veza za tankere

Bešić, Ivan

Zelena sinteza koloidnog 
srebra različitim prirodnim 
reducensima

Ćerdić, Marija

Gospodarenje polimernim 
ambalažnim otpadom u 
Republici Hrvatskoj

Henjak, Mia

Biološki potencijal kupine Podrug, Roko

Adsorpcija kobaltovih iona 
na ljuskama pistacija Plavčić, Igor

Jestivi ambalažni materijali Gujinović, Monika
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Analiza svojstava sapuna 
proizvedenog iz biljnih ulja 
i industrijskog toaletnog 
sapuna

Plenča, Marijeta

KOROZIJSKO PONAŠANJE 
LEGURE CuAlMnZn U NaCl 
OTOPINI

Jerčić, Radosna

Ružičkini dani : 
Međunarodni znanstveno-
stručni skup 18. Ružičkini 
dani „Danas znanost - 
sutra industrija“ : zbornik 
radova

Amidžić Klarić, Daniela; Andrašec, Fran; Blažic, Roko; Barbaro, Tea; Bilušković, Andrea; Bolanča, Tomislav; Brnardić, Ivan; 
Bule, Kristina; Bušić, Valentina; Crnić, Irena; Cvetnić, Matija; Čeru, Teja; Čošić, Zrinka; Dias, Rolando C. S.; Dragičević, 
Petar; Dragović-Uzelac, Verica; Dujmić, Filip; Duplančić, Marina; Đikić, Domagoj; Ergović Ravančić, Maja; Frančić, Tajana; 
Gaberšek, Martin; Ganjto, Marin; Gilja, Vanja; Gomes, Catarina; Gosar, Mateja; Grba, Darko; Grgas, Dijana; Grlić, Nikolina; 
Habuda-Stanić, Mirna; Holjevac Grgurić, Tamara; Husnjak, Bruno; Ištuk, Jozo; Ivanušić, Sanja; Jajčinović, Igor; Jakić, Miće; 
Jakobek, Lidija; Jokić, Stela; Jozinović, Katarina; Jozinović, Sandra; Jukić, Matea; Jukić, Slavica; Jurić, Zoran; Karnaš, Maja; 
Klarić, Ilija; Komes, Draženka; Kosar, Vanja; Koštić, Ante; Kovačević, Antonija; Kučić Grgić, Dajana; Landeka Dragičević, 
Tibela; Landeka Jurčević, Irena; Levaj, Branka; Lovrinčić, Ema; Lukić, Marija; Lukšić, Don Vito; Ljubas, Ana; Mandura, Ana; 
Marčetić, Helena; Markić, Marinko; Masand, Vijay H.; Mesić, Josip; Mikac, Ivan; Miler, Miloš; Miloloža, Martina; Mitar, 
Anamarija; Mrčela, Filipa; Mrgan, Ana; Nikolić, Kristina; Nuić, Ivona; Ocelić Bulatović, Vesna; Obradović, Valentina; 
Pecikozić, Đurđevka; Pelaić, Zdenka; Perinović Jozić, Sanja; Petravić Tominac, Vlatka; Pranjić, Ivona; Pravdić, Nikolina; 
Prevarić, Viktorija; Prlić Kardum, Jasna; Prnjak, Petra; Radman, Sanja; Rastija, Vesna; Repajić, Maja; Rogošić, Marko; Roje, 
Vibor; Sander, Aleksandra; Sigurnjak Bureš, Marija; Slatina, Tina; Smoljko, Ivana; Storić, Mihaela; Strelec, Ivica; Svitlica, 
Brankica; Šabić Runjavec, Monika; Šeremet, Danijela; Škrabal, Svjetlana; Štefanac, Tea; Šubarić, Domagoj; Tolić, Kristina; 
Tolić, Mandica-Tamara; Tomašić, Vesna; Tomas, Marko; Trgo, Marina; Ugrina, Marin; Ukić, Šime; Velić, Darko; Velić, 
Natalija; Vidović, Elvira; Vlašić, Luka; Vojvodić Cebin, Aleksandra; Vrbanec, Gordana; Vrsaljko, Domagoj; Vučinić, Valentina; 
Vuković Domanovac, Marija; Zelić, Ivana Elizabeta; Zrinščak, Stanko; Zagajski Kučan, Kristina

Priprava kompozita od 
polilaktidne kiseline i 
modificiranih mljevenih 
koštica masline

Beljo, Ivona

Antioksidacijska svojstva 
ljekovitog bilja Smoljo, Marina

Antioksidacijska svojstva 
začinskog bilja Crnjac, Anita

Priprema i karakterizacija 
PEO/ES kompozita Lončar, Ivana
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Kvasivost tankih filmova sa 
ZnO nanožicama Babić, Ivana

Gospodarenje polimernim 
otpadom Miličević, Nikolina

Toplinska svojstva filmova 
poli(etilen-
oksida)/natrijevog alginata 
nakon izlaganja Ca2+ 
ionima

Pervan, Nikolina

Ispitivanje mehaničkih 
svojstvava 
brodograđevnog čelika 
povišene čvrstoće oznake 
LR-AH 36 pri različitim 
temperaturama

Šarić, Josipa

Sinteza i karakterizacija 
poli(vinil-acetata) 
pripravljenog emulzijskom 
polimerizacijom

Ivković, Nela

Sinteza i karakterizacija 
poli(vinil-alkohola) 
pripravljenog alkoholizom 
poli(vinil-acetata)

Jankov, Ivona

Određivanje ravnotežne 
količine adsorbiranih 
kobaltovih iona na 
ljuskama jaja (T=28 oC)

Milinović, Magdalena

Utjecaj temperature 
sušenja na pripravu 
filmova poli(etilen-oksida)

Bajan, Ivan

Karakterizacija PEO/POSS 
kompozita Kapić, Rubina
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Utjecaj molekulske mase 
poli(etilen-oksida) na 
svojstva PEO/kloro f, hib-
POSS nanokompozita

Magaš, Klara

Priprema i karakterizacija 
mješavina poliaktidna 
kiselina/poli(etilen-oksid): 
termogravimetrijska analiza

Storić, Mihaela

Priprema i karakterizacija 
mješavina polilaktidna 
kiselina/poli(etilen-oksid)

Slatina, Tina

Utjecaj natrijevog alginata 
i prerade na toplinska 
svojstva poli(etilen-oksida)

Brkić, Ružica

Pregled istraživanja 
antimikrobnog učinka 
biljnih ekstrakata u mesu

Gabre, Petra

Dinamička 
termogravimetrijska 
analiza PEO/f,hib-POSS 
nanokompozita

Jurlina, Karla

Utecaj dodatka mljevenih 
ljuskica jaja na toplinska 
svojstva poli(vinil-klorida)

Visković, Martina

Određivanje ravnotežne 
količine adsorbiranog 
bakra iz bakrovog(II) 
klorida dihidrata na 
ljuskama jaja (T=308 K)

Dostal, Katarina

Određivanje ravnotežne 
količine adsorbiranog 
kobalta na ljuskama jaja 
(T=308 K)

Gostović, Ivana
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Hranom do zdravlja : 
zbornik radova s 11. 
međunarodnog 
znanstveno-stručnog skupa

Ademović, Zahida; Aliman, Jasmina; Aliman, Lamija; Arar, Katica; Ašimović, Zilha; Bakrač, Azra; Begić, Munevera; Begović, 
Nikolina; Borić, Mirna; Bratovčić, Amra; Brenjo, Dragan; Čatić, Erna; Čengić, Lejla; Čolaković, Armin; Čorbo, Selma; Dedić, 
Samira; Delić, Žana; Demirović, Dinko; Džaferović, Aida; Džafić, Natalija; Džafić, Subha; Đurica, Vanja; Ferk, Karla; 
Friganović, Emilija; Ganić, Amir; Grujić, Matko; Hadžiabulić, Alisa; Hajrić, Džemil; Halilčević, Lejla; Horozić, Emir; Horvat, 
Daniela; Jakić, Miće; Jelavić Šako, Anđela; Jogić, Vildana; Jukić, Huska; Jusufhodžić, Zlatko; Karahmet, Enver; Karakaš, Sead; 
Kenđel Jovanović, Gordana; Kotris, Maja; Krešić, Greta; Krstanović, Vinko; Kukić, Ermina; Kvrgić, Kristina; Macić, Nađa; 
Marijanović, Zvonimir; Mastanjević, Krešimir; Mastanjević, Kristina; Mišetić Ostojić, Dijana; Mužek, Mario Nikola; Nikitović, 
Jelena; manović-Mikličanin, Enisa; Paklarčić, Mateja; Pavičić Žeželj, Sandra; Pečet, Julija; Pehlić, Ekrem; Pleadin, Jelka; Racz, 
Aleksandar; Rodić, Miloš; Salkić, Senita; Skroza, Danijela; Suljagić, Jasmin; Svalina, Tomislav; Šarolić, Mladenka; Šuste, 
Marko; Tomović, Dragan; Ukić, Ana; Uršulin-Trstenjak, Natalija; Zovko, Ivana

Priprema i karakterizacija 
poli(etilen-oksid)/fenil 
hepta izobutil polihedralni 
oligomerni silseskvioksan 
(PEO/fenil hib-POSS) 
nanokompozita

Defterdarović, Haris

Utjecaj otpadne 
građevinske opeke na 
specifičnu električnu 
provodnost portland 
cementnih suspenzija

Štivin, Ines

Određivanje teških metala 
u uskolisnom dvoredcu 
(Diplotaxis tenuifolia L. DC.)

Ercegović, Matej

Utjecaj dodatka Mg(OH)2 
na temperaturu staklastog 
prijelaza poli(vinil-klorida)

Vidović, Martina

Priprava tekućeg 
organskog gnojiva 
fermentacijom koprive 
(Urtica dioica L.) i kamilice 
(Chamomilla recutita L. 
Rauschert)

Jukić, Zvonimir
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Utjecaj dodatka prirodnog 
zeolita na specifičnu 
električnu provodnost 
portland cementnih 
suspenzija

Seletković, Klara

Antimikrobna aktivnost na 
patogene uzročnike 
kvarenja hrane

Dugandžić, Anđela

Antioksidacijski potencijal 
različitih ekstrakata 
jadranskih algi

Smoljo, Marina

Utjecaj metoda priprave na 
kvalitetu sapuna Jovanović, Katarina

Utjecaj zalijevanja vlasca 
vodenim otopinama teških 
metala (PB, Ni, Cu) na pH 
vrijednosti tla

Majić, Iva

Dinamička 
termogravimetrijska 
razgradnja recikliranog 
poli(etilen-tereftalata)

Bandić, Ivana

Utjecaj dodatka Mg(OH)2 
na tiplinska svojstva 
poli(vinil-klorida)

Radonić, Iva

Recikliranje otpadnih 
sapuna iz hotela Panović, Lea

Karakterizacija pjenastog 
polistirena nakon oporabe Borić, Mirna

Priprava tehnoloških voda 
različitim taložnim 
sredstvima

Konjevoda, Andrej
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Razgradnja poli(L-laktida) 
u tlima i ekstraktima tla u 
laboratorijskim uvjetima

Terzić, Lana

Toplinska svojstva 
recikliranog poli(etilen-
tereftalta)

Ključe, Laura

Bubrenje poli(akril-amida) 
u različitim vodenim 
otopinama

Kupus, Alisa

Laboratorijska analiza 
maslinova ulja Dobra, Marin

Sinteza koloidnog srebra 
kemijskim taloženjem 
pomoću natrijevog 
borohidrida

Meheš, Mario

Studij međudjelovanja 
komponenata u 
polimernim mješavinama 
poli(vinil-klorid)/poli(etilen-
oksid)

Jakić, Miće
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